






гост 17232-99 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ПЛИТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Технические условия 

Aluminium and aluminium alloys plates. 
Specifications 

Дата введения 2000-09-01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 9.510-93 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из алюминия 

и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, 
транспортированию и хранению 

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение 
ГОСТ 3221-85 Алюминий первичный. Методы спектрального анализа 
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 7727-81 Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа 
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия 
ГОСТ 11069-74 Алюминий первичный. Марки 
ГОСТ 11739.1-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 

оксида алюминия 

ГОСТ 11739.2-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
бора 

ГОСТ 11739.3-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
бериллия 

ГОСТ 11739.4-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
висмута 

ГОСТ 11739.5-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
ванадия 

ГОСТ 11739.6-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
железа 

ГОСТ 11739. 7-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
кремния 

ГОСТ 11739.8-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения 
калия 

ГОСТ 11739.9-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
кадмия 

ГОСТ 11739 .10-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения 
лития 

Издание официальное 
























